山西建邦铸造硅铁量化指标
Si≥75A
Mn≤0.20%

Cr≤0.05%-0.06%
P≤0.040%

S≤0.020%

Ti≤0.10%-0.12%
粒度块要求3mm-10mm,5mm-10mm＞95%

注：我建邦铸造炼铁厂用使用硅铁量为600-800吨，由于指标和粒度要求比较特殊，望广大商家能来我公司洽谈，欢迎！
