特钢硅铁量化指标
硅铁理化指标要求
	材料名称
	化学成分（%）

	Si75A
	Si
	 C


	P
	S

	
	≥75
	≤2.50
	≤0.04
	≤0.02


硅铁粒度要求

10～50mm大于95%，，不符合粒度要求，通才工贸(建邦铁钢)拒绝收货或协议收料。
注：我钢厂月使用量为300吨，欢迎广大商家来我公司洽谈业务！

    我公司采购粒度块
